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Rapport identificatie van asbest in materialen      PF7 (versie 3.1 – 24.06.2020) 
Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO. 
 
Betreft :  Analyse asbestmineraal met polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens ABL.02. 
 
Datum staalname :  10.09.2024 
Plaats staalname :   Smid Lambrechtstraat 78, 9400 Ninove 
Staalname door :   klant 
 
Laborant preparatie :  Cindy Delens 
Laborant analyse :  Cindy Delens 
Datum analyse :  10.09.2024 
 

Monsternummer Detail plaats monstername Beschrijving staal Resultaat 

ENERGY240910-5 MM01: pleister wanden +0 Gips + vezels NAF 

ENERGY240910-6 MM02: pleister wanden +1 Gips + vezels CHRYSOTIEL 

ENERGY240910-7 MM03: pleister wanden +2 Rode brokjes + gips NAF 

ENERGY240910-8 MM04: onderdak dak Vezelcement NAF 

ENERGY240910-9 MM05: steen voorgevel Steen NAF 

 
Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO. 
 
Bestaande asbestsoorten 
AMOSIET  = bruine asbest  TREMOLIET 
CROCIDOLIET = blauwe asbest  ANTHOPHYLLIET 
CHRYSOTIEL = witte asbest  ACTINOLIET 
 
NAF = NO ASBESTOS FOUND   
(Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven) 
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Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode 
optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring. 
Ingeval het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen. 
De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever. 
De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.3 
 
 
 
 
 
Labo- en technisch verantwoordelijke 
Cindy Delens 


